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Adsorpsi terjadinya penambahan konsentrasi komponen 

tertentu pada permukaan dua fase 

Dealuminasi Dealuminasi adalah metode komersial yang paling 

penting untuk mendapatkan jumlah Al yang 

diinginkan 

Difraksi Difraksi adalah suatu metode eksperimen hamburan 

elastis, dimana proses transfer/perubahan energi 

dapat diabaikan dalam proses hamburan tersebut 

Isoterm adsorpsi Hubungan yang menunjukkan distribusi adsorben 

antara fasa teradsorpsi pada permukaan adsorben 

dengan fasa ruah saat kesetimbangan pada 

temperatur tertentu 

Kinetika Adsorpsi Menyatakan adanya proses penyerapan suatu zat 
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Silika Silika atau silikon dioksida (SiO2) merupakan 

senyawa kimia yang dapat diperoleh dari silika 

mineral, nabati dan sintesis kristal 

Zeolit Zeolit merupakan padatan kristal mikropori yang 

tersusun dari tetrahedral AlO4 dan SiO4 membentuk 

kerangka struktur 
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